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2.3  Маркировка  порошковых  сталей  

 

В маркировке порошковых сталей две буквы «СП» указывают, что 

сталь получена методом порошковой металлургии. Число после букв 

«СП» показывает среднее содержание углерода в сотых долях процента 

(содержание свободного углерода при этом не превышает 0,2 %). 

Следующие за этим числом буквы (как и в легированных 



 
 



 

 



 
Относительная плотность определяется отношением плотности 

спечѐнного изделия к плотности компактного сплава: 
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где  УСП – плотность спрессованного или спечѐнного изделия,  

г/см
3
; 

УК - плотность того же изделия в беспористом состоянии  

(компактного сплава), г/см
3
.  

Пористость определяют  из соотношения: 
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