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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ, СВОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

  



 
Рисунок 9.2. Микроструктура деформированной и отожженной однофазной 

латуни Л80 (слева), х200, справа – схема зарисовки  



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


